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INSPECCION POR LIQUIDOS PENETRANTES A MONTACARGAS HELI!, MODELO: CPCD50

NUMERO DE SERIE: 010503F3096
NUMERO ECONOMICO: MON-34
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REPORTE DE INSPECCION POR LIQUIDOS PENETRANTES

Cliente: MONTACARGAS TABASCO KAUFMANN No. de Pagina: 2 de 4
Departamento: OPERACIONES No. de Reporte: ENYCA-KAUFMANN-PT-REP-0002-2026
Instalacion: BASE DE OPERACIONES Fecha: 11 de septiembre de 2026
Lugar: VILLAHERMOSA, TABASCO Tipo de Junta: Soldada
Elemento: MONTACARGAS HELI, MODELO: CPCD50 Tipo de Material: Acero al carbono
No. de Serie: 010503F3096
No. Econdmico: MON-34
DATOS DEL EQUIPO
[[Penetrante: PFINDER 860 Lote: 24007124 Tiempo : 5 min Tipo II: Sensibilidad Nivel 2
Revelador: PFINDER 871 Lote: 25002288 Tiempo : 10 min Método: C "Removibles con Solvente"
Limpiador: PFINDER 890 Lote: 25002034 lluminacidn: Natural
Tipo de Liquidos: Fluorescentes I I Visibles lTl Tipo de Material: Acero al carbono
Equipo: Medidor de luz visible Marca: EXTECH INSTRUMENTS Modelo: LT300 No. De Serie: 221100281
Identificacién: ENYCA-LUX-01 Intensidad de lluminacién: 3030 lux Certificado: 1C-0258-03-26
Equipo: Termémetro infrarrojo Marca: BAUIHR Modelo: CM8550CT No. De Serie: 2409024438
Identificacidn: ENYCA-IR-01 Temperatura en el érea de prueba 31.2°C Certificado: CAIR-0331-25
Procedimiento: SGI-MPT-8-07 Revision: 0 Norma de Referencia: ASTM E-165, AWS D1.1

INSPECCION POR LiQUIDOS PENETRANTES A MONTACARGAS HELI , MODELO: CPCD50

Resultado: || ACEPTADO
ZONA DE INSPECCION
Dimension
Tipo de Indicacién 5 Foto | Evaluacién de la
No. Elemento Referencia Indicacién de la Indicacién afla ndicacibn OBSERVACIONES
Lineal | Redonda | Longitud | Ancho & o
1 JUNTA L SIN INDICACION — - N/A ACEPTADO NO SE ENCUENTRAN INDICACIONES
2 JUNTA 2 SIN INDICACION e e e N/A ACEPTADO NO SE ENCUENTRAN INDICACIONES
3 JUNTA3 SIN INDICACION o - . o N/A ACEPTADO NO SE ENCUENTRAN INDICACIONES
4 JUNTA 4 SIN INDICACION - —_— . - N/A ACEPTADO NO SE ENCUENTRAN INDICACIONES
5 JUNTAS SININDICACION || =-- - e NfA ACEPTADO NO SE ENCUENTRAN INDICACIONES
MASTIL
6 JUNTA 6 SIN INDICACION e e s N/A ACEPTADO NO SE ENCUENTRAN INDICACIONES
7 JUNTA 7 SIN INDICACION — — . N/A ACEPTADO NO SE ENCUENTRAN INDICACIONES
g JUNTAS SIN INDICACION — — SN — N/A ACEPTADO NO SE ENCUENTRAN INDICACIONES
9 JUNTAS SIN INDICACION p— — — ] N/A ACEFTADO NO SE ENCUENTRAN INDICACIONES
10 JUNTA 10 SIN INDICACION — B N/A ACEPTADO NO SE ENCUENTRAN INDICACIONES
1 1ZQUIERDA SIN INDICACION = == == = N/A ACEPTADO NO SE ENCUENTRAN INDICACIONES
HORQUILLAS
12 DERECHA SIN INDICACION e - - N/A ACEPTADO NO SE ENCUENTRAN INDICACIONES
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